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Stromungs- vorgange von
selbstverdichtendem Beton

Starch ethers as a rheological additive for d
mortars.

Einfluss von K2S04 auf das rheologische
Verhalten von Zementleimen mit FlielRmittel

Some aspect of Rheology of Cement
Suspension containing Silica Fume
Baustoffrhneometrie




Baustoffrheometrie
Messverfahren und Gerate

Dipl. Ing. M. Greim

Schleibinger Gerate
Teubert und Greitm GmbH, Buchbach



Von der Vielfalt der Losungen

wird eine Gliederung der Baustotffrheomtrieverfahren aufgestellt.
Anhand eines Uberblickes iiber viele verschiedene neue und alte
Ausfiihrungsbeispiele, sollen die Starken und Schwichen der
Messverfahren aufgezeigt werden.
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Wo sitzt Schleibinger?

Buchbach / Obb.
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Wirklichkei




Taxonomie der
Baustoffrheometer

" Trichter
' Rinnen
' Eindringsysteme

' Rihrer

' Bewegter Verdrangungskorper
' Mischer

" Quasi-Rheometer
' Andere (US, Kernspin ??7?)



Direkte Messung

Recorder

Displacement

- Loading lime
Laser displa- : mortar

cement meter

Weight Wv Loading state

o Fresh mortar
L ' 4][ ¢ , (18X 18X 2~-3cm) Foamed styrol plate Weight W,
!

Fig.5 Device for Shear Test
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Das ewige ABM
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ABM mit Kamera
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Iig. 3. Schematic arrangement of the digitized slump test system (Unit: mm)
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Berechnung vonFlieBgrenze
und Viskositat aus ABM?

200mm
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Eindringversuch
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Negativer Eindringversuch
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Trichter, L-Box etc




Verformungsmessung

Dynamometer o
MMortelform ~
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Tattersal

Antriebswelle

Abmessungen in mm

. Das Zweipunkt-Rheometer mit dem unterbrochenen spiralformigen Messpaddel, das bei Hochleistungshetonen
erwendet wird




Bewegte Stroumungskorper




Verschiedene
Stromungskorper (FCT)

Fig. & Fig.5
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Drahtlose Yerbindung

e

Winke laufnehmer
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BML und BTRheom
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Der ideale Kompromiss ?




Zusammenfassung

' Die Vielfalt der Verfahren, sowie die Probleme
konnen zu verschiedenen Schlussfogerungen
fihren:

Optimistische oder pessimistische Grundhaltung;:

Geht nicht — gibt's nicht
oder
g1ibt's schon — geht nicht




Was machen wir heute Abend?

Ab 19:00 gemiitliches Zusammensein beim Gravenreuther
Stadtzentrum - Parken Arnulfsplatz / Bismarksplatz

- 300-400 Meter stadteinwarts zu Ful3 bis zur "Roten Hahnengasse"
in deren Mitte die Gasse "Hinter der Grieb" abzweigt und Sie sind da.

Halzbauers &aststube im der Altstadt



Was machen wir morgen?

hop mit 2 Stationen

' Grundlagen — Viskomat NT Anwendung und
Kalibrierung von Messpaddeln

" Beginn: 09:00
" Treffpunkt: Horsaal
" Ende ca. 12:00



Wo finde ich was und wann?

//// ttp://www.schleibinger.com
" Applied Rheology

" BWI?

" SCC Conf. Chicago, Illinois ?




